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01.01.2009
von Metall und deren Legierungen (Fe-Basis, Ni- Normfrei - Herr Hampe AA 11-7 Spektralanalyse 01.10.2013 Ja -
Basis) mittels Funkenemissionsspektrometrie P
Zerstorende Priifung von SchweiBverbindungen an 10.02.2016 keine Prifnorm,
metallischen Werkstoffen - Zugversuch am Doppel- DIN EN ISO 9018 2016-02 He.rr I-iam o AA 11-9 Zugversuch 01.10.2013 Ja mitgeltende
T-StoR und UberlappstoR P Unterlage
Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an . .
metallischen Werkstoffen 05.09.2017 keine Priifnorm,
i - .09.
. . DIN EN ISO 9016 2022-07 AA 11-4 Kerbschlagbiegeversuch 05.09.2017 Ja mitgeltende
Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung Herr Pfeffer Unterlage
und Beurteilung 8
SchweilRen - SchweilRen von Betonstahl - Teil 1: 10.02.2016 keln.e Praifnorm,
. . DIN EN ISO 17660-1 2006-12 AA 11-9 Zugversuch 01.10.2013 Ja mitgeltende
Tragende SchweiRverbindungen - Zugversuch Herr Hampe
Unterlage
Schweilen - Schweily Betonstahl - Teil 1: 10.02.2016
chwerben - scnwelben von Betonstant - Tel DIN EN ISO 17660-1 2006-12 AA 11-9 Zugversuch 01.10.2013 Ja -
Tragende Schweilverbindungen - Scherversuch Herr Hampe
WiderstandsschweiBen — . N
Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen 18.01.2024 keine Priifnorm,
g o g DIN EN ISO 14273 2016-11 N AA 11-09 Zugversuch 01.10.2013 Ja mitgeltende
Probenmale und Verfahren fir die Herr Pfeffer
N Unterlage
Scherzugprifung
Widerstandsschweiflen — 18.01.2024 keine Priifnorm,
Vickers-Harteprifung (Kleinkraft- und DIN EN ISO 14271 2018-01 He.rr P.feffer AA 11-06 Hartepriifung 17.01.2024 Ja mitgeltende
Mikrohartebereich) Unterlage
Stahlerzeugnisse mit verbesserten keine Priifnorm
Verf i haft krecht 10.02.2016 !
erformungseigenscharten senkrecht zur mitgeltende Unterlage DIN EN 10164 |  2005-03 AA 11-09 Zugversuch 01.10.2013 Ja mitgeltende
Erzeugnisoberflache, in Verbindung mit der DIN EN Herr Hampe
Unterlage
1SO 6892-1
. . 20.08.2014 .
Metallische Werkstoffe - Rohr - Aufweitversuch DIN EN ISO 8492 2004 Herr Hampe AA-11-08 Aufweitversuch 20.08.2014 Ja Ausstehend
Cabot-Test - Determination of critical pitting BGP/ME 005e-004 Anhang A Punkt 2009 15.04.2023 AA-11-22 - Cabot Test 14.03.2023 Ia )
temperature 4.3 Herr Pfeffer
keine Prifi
Standard Test Methods and Definitions for mitgeltende Unterlaze ASTM A370 2004 17.06.2024 Ia erl:i(: erlltje:zrem,
Mechanical Testing of Steel Products 8 8 Herr Pfeffer &
Unterlage
Prifung metallischer Werkstoffe; 05.09.2017 keine Prifnorm,
Kerbschlagbiegeversuch; Besondere Probenform mitgeltende Unterlage DIN 50115 1991-04 He;'r I-;am o AA 11-4 Kerbschlagbiegeversuch 05.09.2017 Informativ mitgeltende
und Auswerteverfahren P Unterlage
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Standard Test Methods for Detecting Detrimental
04.04.2025 AA-11-24 - Pitting-Test ASTM A923-
i i iti iti ASTM A923- Meth 202 4.04.202 A h
Intermetallic Phase .m Duplex Austenitic/Ferritic S 923- Method C 023 Herr pfeffer C 4 ASTM GA8-A 04.04.2025 Ja usstehend
Stainless Steels
Test Meth for Pitti i 2011
Standard Test Methods for Pitting and Crevice 0 04.04.2025 |AA-11-24 - Pitting-Test ASTM A923-
Corrosion Resistance of Stainless Steels and ASTM G48- Method A (Reapproved 04.04.2025 Ja Ausstehend
K R K Herr Pfeffer C+ ASTM G48-A
Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution 2020)
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